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Tuesday,  November 26  ‐  Faculty of Science, Rabat                                                                                           Amphitheater Belmahi 

1500  Registration Open 

1700  Official Opening Session 

Words of Personalities  

1900  Welcome Ceremony 

Wednesday, November 27  ‐  Mohammadia School of Engineers, Rabat                                                                                               

800‐900  Registration 

900‐ 1045  General session 1  Chairpersons: Mohammed Sonebi, Moulay Larbi Abidi                                                         “Polyvalente” room 

900‐ 930    Plenary Lecture 1   Les perspectives du recyclage du béton dans la construction,  

Laurent Izoret,  Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques (ATILH) Paris la Défense 
Cedex, France  

930‐1000    Plenary Lecture 2  New cements for a sustainable future,  

Angel Palomo, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid, Spain 

  Questions 

1010‐ 1020  OC 1: 1O‐356   A Critical Review of the Effect of Calcitic Aggregate on Air Lime Mortar, Sarah Ellis, United Kingdom 

1020‐ 1030   OC 2 : 1O‐404  Virtual materials for the prediction of concrete mechanical properties, Lucas Valentini, Italy        

1030‐ 1040   OC 3: 1O‐144  Specific Examples of Hybrid Alkaline Cement”; A. Fernández‐Jiménez, Spain 

  Questions 

1045‐1115  Posters Session 1  Coffee break     
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1115‐1300  Special Session :  

Materials & Pathologies 1 

Chairpersons: Teresa Blanco Varela, Lahcen Bahi 

                                                                                                                                                      “Polyvalente” room 

1120‐ 1140  Keynote 1   Sustainable Concrete, a GLOCAL opportunity , 

Baudouin Piscaer, Univerde SUSTCON, The Netherlands 

1140‐1150  OC 4:  1O‐036  Investigation into the effect of the duration of exposure on the behaviour of GPC at elevated 
temperatures; Muhammad Talha Junaid;  Australie  

1150‐1200   OC 5 : 1O‐227  Fiber Reinforced High Performance Concrete for Special Applications; Petr Bibora; Czech Republic 

1200‐ 1210   OC 6: 1O‐484  Use of steel slag in concrete mixtures; Nasser Al‐Nuaimi; Qatar   

  Questions 

1220‐1230  OC 7: 1O‐373  Glass waste powder addition used as mitigator of concrete alkali‐silica reaction, Luiz A. Pereira de Oliveira,   
Portugal 

1230‐1240   OC 8 : 1O‐029   Studying the Effect of Thermal and Acid Exposure on Alkali Activated Slag Geopolymer; Hisham Khater; 
Egypt 

1240‐ 1250    OC 9: 1O‐482  Reaction mecchanisms of concrete attack revealed by stable isotropes, Florian Mittermayr, Austria 

  Questions 

1115‐1300  Special Session :  

Structures & Stability 1 

Chairpersons: Said  Kenai, Ahmed Mzerd    

                         Room A 

1120‐ 1140  Keynote 2   Efficacité du confinement sur les poteaux élancés en béton armé,   

Youcef Si Youcef, Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanismed’ Alger, Algérie 

1140‐1150   OC 11 : 2O‐057  Shear Behaviour of Misurata Wet Sand, Mohamed M. Shahin, Libya   
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1150‐ 1200   OC 12:  2O‐602  Conception et construction d’un ouvrage de soutènement (en blocs de béton) suspendus et soutenus par 
des contres poids,  

Tahar Ayadat,  Arabie Saoudite 

  Questions 

1220‐1230  OC 13:  2O‐201  Cement Testing in Africa – Conclusions from the First Africa‐Wide Proficiency Testing Scheme, Wolfram 
Schmidt, Germany 

1230‐1240   OC 14 : 2O‐568   Reliability Assessment of Existing Reinforced Concrete Structure, Hasan A. Kamal, Kuwait 

1240‐ 1250   OC 15: 2O‐508   Effet de l’interaction sol‐structure, fluide‐structure  sur le comportement dynamique d’un barrage poids, 
S.E. Moussaoui, Algérie 

  Questions 

1115‐1300  Special Session :  

Geotechnical & Environmental 1 

Chairpersons: Fadi Hage Chehade, Abdellah Elhammoumi                                        

                              Room B 

1120‐ 1140  Keynote 3   Aléa sismique et niveau de risque pris en compte dans le dimensionnement des habitations et des 
ouvrages d’art au Maroc,  

Lahsen Ait Brahim‐ Benaissa Tadili, Université Mohammed V Agdal‐ Rabat, Maroc 

1140‐1150  OC 16:  3O‐699  Apports et domaines d’application du règlement de construction parasismique (RPS 2013) , Taoufik 
Benamra, Maroc 

1150‐1200   OC 17 : 3O‐437  L’évaluation de l’effet sismique sur la stabilité de la Structure, Taoufik Tbatou, Maroc 

1200‐ 1210   OC 18:  3O‐217  Estimation des performances sismiques d'une structure en béton armé à joint sismique insuffisant, A. 
Belakrouf, Algérie 



 

 

International Congress on Materials & Structural Stability 
Building up Sustainable Materials & Constructions 
Rabat, Morocco, 27-30 November 2013 
 

General Program   
 

4 
 

  Questions 

1220‐1230  OC 19: 3O‐700  Effet de site, Séisme maximal de dimensionnement, Spectres de réponse, Rif, Maroc, benaissa Tadili, 
Maroc 

1230‐1240   OC 20 : 3O‐ 412  Approche par macro‐élément pour l'analyse simplifiée de la vulnérabilité sismique des structures à voiles 
porteurs en béton armé, Hemsas Miloud, Algérie. 

  Questions 

1300‐1330  Posters Session 2 

1330‐1430  Lunch 

1430‐ 1615  General session 2  Chairpersons:  Angel Palomo  ‐  Ali Boukhari                                                                          “Polyvalente” room 

1430‐ 1500  Plenary Lecture 3  Self‐Compacting Concrete: development, performances, codes and economic impacts,  

Mohammed Sonebi, Center for Build Environment Research, Queen’s University Belfast, United Kingdom 

1500‐1530  Plenary Lecture 4  VECOP : Valorisation dE Coproduits coquilliers marins en ECO‐Pavé drainant,  

Mohamed Boutouil, Ecole Supérieure d’Ingénieurie et des travaux de la construction de Caen, France 

  Questions 

1540‐1550   OC 22 : 1O‐60  Quelle méthode de formulation pour les bétons de granulats de coquillage ?,  Ibrahima Khalil Cisse, 
Sénégal 

1550‐1600   OC 23 : 1O‐364   Mitigation of the Urban Heat Island Effect by Self‐Cooling Concrete Pavers,   Maria Barthel,  Germany   

1600‐ 1610  OC 24: 1O‐601   Evolution structurale et morphologique des poudres de céramiques: alumines de transition,  Laila Filali,  Spain 

1615‐1645  Posters Session 3  Coffee break    
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1650‐1830  Special Session :  

Materials & Pathologies 2 

Chairpersons: Laurent Izoret  ‐ Ahmed Bouhaouli                   

                                 “Polyvalente” room 

1650‐ 1710  Keynote 4  An Overview on Bio‐aggregate‐based Building Materials : Applications to Hemp Concretes,   

Sofiane Amziane, Polytech Clermont Ferrand, France 

1710‐1720   OC 25:  1O‐486  Initial moisture content in hemp‐lime construction,  Mike Lawrence,  United Kingdom 

1720‐1730   OC 26 : 1O‐112  Etude de la Durabilité des Mortiers Renforcés par des Fibres  Végétales Alfa  (Stipa Tennacissima "L"),  
Bahloul Ouassila,  Algérie 

1730‐ 1740   OC 27:  1O‐113  Pathology of fibre concretes after fire,  Mohammed Ezziane; Algérie 

  Questions 

1750‐1800   OC 28:  1O‐672  Fiber Reinforced Polymer Repair Techniques for Reinforced concrete Beams Pre‐Damaged in Shear, 
Muhieddin Saleh Tughar, Libya 

1800‐1810   OC 29 : 1O‐302   Les performances mécaniques et thermiques d'un béton léger à base de déchets industriels solides et de 
granulats de bois,  Benmalek Mohamed Larbi ; Algérie 

1810‐ 1820   OC 30: 1O‐566  Moisture transport in concrete during wetting/drying cycles,  A. Taher; Netherlands 

  Questions 

1650‐1830  Special Session :  

Structures & Stability 2 

Chairpersons:  Sameer Hamoush ‐ El Harif Abderrahmane                      

                          Room A 

1650‐ 1710  Keynote 5  Rheology Modifying Admixtures: The Key to Innovation in Concrete Technology – A General Overview and 
Implications for Africa,   

Wolfram Schmidt, BAM Federal Institute for Materials Research and Testing 
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1710‐1720   OC 31: 2O‐105  Quality Control testing for Concrete for a nuclear Project,  Hasan Nausherwan,  United States of America 

1720‐1730   OC 32 : 2O‐531  Comportement d’un écran de soutènement profond dimensionné à partir des paramètres confirmés par la 
méthode observationnelle,  Chantal Saidy, Liban 

1730‐ 1740   OC 33: 2O‐45  Comportement mécanique des poutres en béton de fibres de polypropylène,  Khadra  Bendjillali ; Algérie 

  Questions 

1750‐1800   OC 34: 2O‐652   Modélisation numérique des éléments de maçonnerie en mode I de rupture : Comportement post pic et 
paramètres de rupture, L. Hakimi, Algérie  

1800‐1810   OC 35 : 2O‐670  Modélisation des voiles porteurs  en béton armé de section rectangulaire: Cas des voiles porteurs élancés, 
Ibrahim Mohamed, Maroc 

1810‐ 1820   OC 36: 20‐286  Analyse des déformations élasto‐plastiques des tubes cylindriques épais soumis à des pressions, A. 
Rouabhi, Algérie           

  Questions      

1650‐1830  Special Session :  

Geotechnical & Environmental 2 

Chairpersons: Lahsen Aitbrahim ‐ Mouhamadou Bassir Diopo                 

                                 Room B 

1650‐ 1710  Keynote 6  Analyse de la stabilité des massifs rocheux dans des conditions sismiques: étude de cas au Liban en 
présence de discontinuités horizontales et verticales,  

Fadi Hage Chehade, Lebanese University, Institute of technology, Saida, Lebanon  

1710‐1720   OC 37: 3O‐13  Conception Parasismique  Selon la Méthode de Dimensionnement  en Capacité, ElArabi Boutaoutaou, 
Algérie 

1720‐1730   OC 38 : 3O‐211  Quality factor of seismic coda waves from local earthquakes in Northern Morocco, A.Boulanouar, Morocco 
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1730‐ 1740   OC 39: 3O‐292  Investigation Numérique sur le comportement d’une structure en matériaux composites sollicitée par un 
effort de type ‘’CHOC’’ Bekkar Izzeddine , Algérie 

  Questions 

1750‐1800   OC 40:  2O‐ 077  Impact du fluage sur les organes de lutte contre les infiltrations dans les barrages, Kamal Ghouilem, 
Algérie 

1800‐1810   OC 41 :3O‐585  Etude des blocs en porte‐à‐faux dans les mines souterraines, L’exemple de la mine de AKKA (Anti Atlas de 
Maroc), Taha Ezzarrouk, Maroc. Espagne 

1810‐ 1820   OC 42: 2O‐415  Seismic Behaviour of Reinforced Concrete Frame Buildings With Masonry Infill, Mouloud Mouzzoun, 
Morocco 

  Questions 

Thursday , November 28 

830‐ 1015  General session 3  Chairpersons: Francisca Puertas ‐ Jillali Aride                                                                          “Polyvalente” room 

830‐ 900  Plenary Lecture 5  CO2 Capture by Precast Concrete Products,   

Caijun Shi, College of Civil Engineering, Hunan University, China 

900‐930   Plenary Lecture 6  Performances des matériaux cimentaires, quelles voies de recherche vers des éco‐matériaux,  
Abdeljebbar Diouri, Faculté des Sciences, Université Mohammed V Agdal ‐ Rabat, Maroc 

  Questions 

940‐950  OC 43: 1O‐209  Strength development and crack pattern of coconut fibre reinforced concrete (cfrc) , Olonade  Kolawole 
Adisa, Nigeria 

950‐1000   OC 44: 1O‐307  Influence of adjuvants  on the properties of  underwater  cast concrete  on base of cement (HRS 32,5 N),  
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Makni Afef, Tunisia   

1000‐ 1010   OC 45: 1O‐442  Physico‐chemical study of cementitious materials based on binary and ternary binders,  Nour El Houda Khalifa; 
Tunisie   

1015‐1045  Posters Session 4  Coffee break     

1045‐1230  Special Session :  

Materials & Pathologies 3 

Chairpersons: Obada Kayali ‐ Malika Saadaoui                                                         

“Polyvalente” room  

1050‐ 1110  Keynote 7  Réalisation d'éco‐ciments grâce à la valorisation de cendres volantes non conventionnelles,   

Martin Cyr, Université de Toulouse ‐ France 

1110‐1120   OC 46: 1O‐608  The re‐use of grinded asphalt as partial replacement of natural aggregates for concrete production, Luigi 
Coppola, Italy 

1120‐1130   OC 47: 1O‐354  ”The effects of total replacements of silica fume by blast furnace slag on the microstructure of high 
performance concrete”; Djamel Achoura, Algérie 

1130‐ 1140   OC 48 : 1O‐140   Utilisation de la vase calcinée comme composant du béton autoplaçant, Belas Nadia,  Algérie 

  Questions 

1150‐1200   OC 49:  1O‐503  Hemp‐lime: Room for Improvement,  Eugene Duffy, United Kingdom 

1200‐1210   OC 50 : 1O‐085   Effet de l’environnement biochimique sur les bétons fibrés à base de fumée de silice, Ourdia Fedaoui‐
Akmoussi, Algérie 

1210‐ 1220   OC 51: 1O‐577   Etude du phénomène d’adhérence entre les fibres végétales du palmier dattier et la matrice ciment, 
Hamouine Abdelmadjid, Algérie 

1220‐ 1230   OC 51bis : 1O‐046  Valorization of beet pulps issued from sugar extraction in cementitious matrices. Effect of original pulp 



 

 

International Congress on Materials & Structural Stability 
Building up Sustainable Materials & Constructions 
Rabat, Morocco, 27-30 November 2013 
 

General Program   
 

9 
 

state, M.Quéneudec‐t’Kint, France 

  Questions 

1045‐1230  Special Session :  

Structures & Stability 3 

Chairpersons:  Wolfram Schmidt ‐ Mohamed Mliha Touati                                   

                  Room A 

1050‐ 1110  Keynote 8    On the internal and external FRP reinforcement of RC beams,  

Mongi Ben Ouezdou, National Engineering School of Tunis, Tunisia 

1110‐1120   OC 52:  1O‐204  Light‐weight fibre‐cement cladding elements, René Čechmánek; Czech Republic 

1120‐1130   OC 53 : 2O‐370  Comportement en flexion de poutres en béton armé: Analyse comparée entre béton à hautes 
performances et béton ordinaire, Mostefa Hamrat, Algérie 

1130‐ 1140   OC 54:  2O‐022  Numerical Simulation of Thermal Stresses in Prismatic Concrete Beams Reinforced with FRP Bars under 
Low Temperatures, A. Zaidi, Algeria 

  Questions 

1150‐1200   OC 55:  2O‐579  Nonlinear free vibration of single walled Carbone NanoTubes conveying fluid, A. Azrar, Morocco 

1200‐1210   OC 56 : 2O‐318  Effet du flambage sur les pipes en composite stratifiés munis d’entailles,  Halima Chenine, Algérie 

1210‐ 1220   OC 57: 2O‐034  Flambement thermique des plaques fonctionnellement gradués utilisant une théorie trigonométrique de 
cisaillement à quatre variables. Hadji Lazreg, Algérie 

1220‐ 1230   OC 57bis: 2O‐0657  The effect of semi‐rigid joints on the design of cold‐formed steel portal frame structures, Ross P.D. 
Johnston, United Kingdum 

  Questions 
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1045‐1230  Special Session :  

Geotechnical & Environmental 3 

Chairpersons:  Mike Lawrence – Lahcen Bahi                                                                           

Room B 

1050‐ 1110  Keynote 9  Défis à relever lors du passage d’une autoroute dans un contexte géotechnique difficile,  

Houssine Ejjaaouani, Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes‐ Maroc 

1110‐1120   OC 58: 3O‐245  Evaluation of different techniques for improving weak foundation soils under a high earth embankment , 
Abdul Karim M. Zein, Sudan  

1120‐1130   OC 59 : 3O‐150  Reconnaissance des  formations du  sol et du  sous‐sol et  réajustement via  la modélisation par éléments 
finis, Latifa Ouadif, Maroc 

1130‐ 1140   OC 60: 3O‐148  Modélisation des  glissements de  terrains par  la méthode des éléments  finis en prenant en  compte un 
critère d'instabilité matérielle , Lafifi Brahim, Algérie 

1150‐1200   OC 61: 3O‐425  Caractérisations  des matériaux  pour  une  plate‐forme  de  terrassement  par  l’essai  de  plaque  avec  une 
modélisation par plaxis (cas autoroute est/ouest),  Abdelghani Belouar., Algérie 

1200‐1210   OC 62: 3O‐677  Assessment  of  the  Swelling  Pressure  of  the Green  Clay  of  Tangier  (Morocco)  Compared with  the  Soil‐
Moisture Conditions, Tarik El Bahlouli, Morocco 

1210‐ 1220   OC 63: 3O‐212  Seismic Stability Analysis of an Urbanized Natural Slope, Ahmed Seddiki , Algeria 

1045‐1230  Questions 

1230‐1300  Posters Session 5 

1300‐1430  Lunch 

1430‐ 1615  General session 4  Chairpersons:  Cyr Martin ‐ Nouzha Lamdouar                                                                       “Polyvalente” room 

1430‐ 1500  Plenary Lecture 7  On the origin of cement setting, and how to control the properties of the fresh and hardened material, 
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 Maurizio Bellotto, Giovanni Bozzetto S.p.A., Filago, Italy 

1500‐1530  Plenary Lecture 8  C‐A‐S‐H gels forming in alkali‐activated slag cement pastes. Structure and effect on cement properties 
and durability,  

Francisca Puertas, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Spain 

  Questions 

1540‐1550   OC 64: 1O‐136   Some durability aspects of hybrid alkaline cements,  A. Fernández‐Jiménez, Spain   

1550‐1600   OC 65 : 1O‐262  Effect of self‐healing additions on the development of mechanical strength of cement paste, E. Erkizia, 
Spain 

1600‐ 1610  OC 66: 1O‐166   Etude de la réactivité hydraulique d’un ciment bélitique synthétisé à basse température par la méthode 
sèche en utilisant un minéralisateur,  Wafaa Mazouzi ; Algérie     

  Questions 

1615‐1645  Posters Session 6  Coffee break    

1650‐1830  Special Session :  

Materials & Pathologies 4 

Chairpersons:  Arezki Tagnit‐Hamou  ‐  Taoufiq Guedira                    

                     “Polyvalente” room 

1650‐ 1710  Keynote 10  Alkali‐carbonate reaction in concrete – is no‐expansive reaction realy harmless? ,  

Violeta Bokan Bosiljkov, University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic 
Enginnering,  Ljubljana, Slovenia 

1710‐1720   OC 67: 1O‐159   Effet de la composition des bétons sur la pompabilité,  E.H. Kadri , France 

1720‐1730   OC 68 : 1O‐172  Effect of the addition of nanosilica on white cement hydration at 25ºC, Isabel F. Sáez del Bosque,  Spain  

1730‐ 1740   OC 69: 1O‐361  Calorimetric study on calcium sulfoaluminate clinkers,  Diana Londoño, Colombia 
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  Questions 

1750‐1800   OC 70: 1O‐461   La perméabilité relative aux gaz : Une propriété de transport importante contrôlant la durabilité du béton 
partiellement saturé,  Zine El Abidine Kameche,  Algérie  

1800‐1810   OC 71 : 1O‐684  Hydration Characteristics of Limestone Filled Cement Pastes,  Ali Hassan Ali,  Egypt 

1810‐ 1820   OC 72: 1O‐455  Comportement des mortiers à base de fillers calcaires dans une solution de sulfate de magnésium,  
Yassine Senhadji ; Algérie 

1820‐ 1830   OC 72bis: 1O‐690  Effect of substitution of lime stone in CPJ45 by Jorf Lasfer fly and bottom ash on the hydration of cement 
and on the mechanical proprieties of mortar, Khadija Nabih, Morocco 

  Questions 

1650‐1830  Special Session :  

Structures & Stability 4 

Chairpersons:  Herbert Uzoegbo, Mongi Ben Ouezdou                                  

                         Room A 

1650‐ 1710  Keynote 11  Performance des bétons ordinaires et autoplaçants à base de granulats recyclés,   

Said  Kenai, Civil engineering department, University of Blida, Algeria    

1710‐1720   OC 73: 2O‐240  Development of an accelerated test for Internal Sulfate Attack study, Nacim Khelil, France 

1720‐1730   OC 74 : 2O‐269  Elaboration, analyse et modélisation mécanique numérique d’agro‐composites à base de fibres courtes 
d’alfa, Fatima‐ezzahra El‐Abbassi, Maroc 

1730‐ 1740   OC 75: 2O‐330  Practical fire design of partially encased composite steel‐concrete columns according to Eurocode 4 , A. 
Sadaoui, Algeria 

  Questions 

1750‐1800   OC 76:  2O‐129  Nouvelle méthode optique pour mesurer la perméabilité des sols argileux , Hassan Asselman, Maroc 
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1800‐1810   OC 77: 2O‐685  Characterization of the porosity by thermal conductivity mapping in the Chellah monument stones 
(Morocco), Abderrahim Samaouali, Maroc 

1810‐ 1820   OC 78:  2O‐395  A global approach based on functional analysis for pre‐restoration of historical monuments, Issam Aalil, 
Maroc 

1820‐ 1830   OC 78 bis:  2O‐312  Caractérisation diélectrique des matériaux de construction composites en fonction de la fraction 
volumique pour des fréquences de téléphone mobile, Jaouad Terhzaz, Maroc 

  Questions 

1650‐1830  Special Session :  

Geotechnical & Environmental 4 

Chairpersons : Hakim Abdelgader ‐ Hassan Asselman                             

                              Room B 

1650‐ 1710  Keynote 12  The use of bio‐based materials to reduce the environmental impact of construction,  

Mike Lawrence, University of Bath, Bath, United Kingdom 

1710‐1720   OC 79: 3O‐323  Analyse morphologique sédimentaire des cours d’eau du barrage de bouhanifia, Habib Guessas , Algérie 

1720‐1730   OC 80 : 3O‐294  Etude de l’altération de la calcarénite des monuments de Rabat : Influence de la Pollution Atmosphérique 
et des Aérosols Marins Zaouia Nouhad, Maroc 

1730‐ 1740   OC 81: 3O‐104  Matériaux écologiques pour le confinement des déchets dans les « CSD », Sadok abdelfeteh, Algérie 

  Questions 

1750‐1800   OC 82:  3O‐324  Valorisation de la ressource calcaire avec respect   de l’environnement, A. Demehati , Maroc 

1800‐1810   OC 83 : 2O‐428  Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory measurements, Abdelaali 
Rahmouni, 

 Morocco 
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1810‐ 1820   OC 84: 2O‐071  Etude du comportement mécanique et des propriétés thermo‐physiques des bétons de plâtre renforcés 
par les fibres végétales du palmier dattier, Mohammed Mouldi Khenfer, Algérie 

  Questions 

1930‐ 2400  ***Gala Dinner*** 

Friday, November 29 

830‐ 1015  General session 5  Chairpersons :  Maurizio Belloto  ‐  Mohamed Boutouil                                                          “Polyvalente” room 

830‐  900  Plenary Lecture 9  Valorisation of water treatment waste in cement manufacture,  

Teresa Blanco Varela, Eduardo Torroja Institute for Construction Sciences, Madrid, Spain  

900‐  930   Plenary Lecture 10  Alternative cementitious materials Effect of glass powder on concrete sustainability,  

Arezki Tagnit‐Hamou, Université de Sherbrooke,  ‐ Canada 

  Questions 

940‐ 950  OC 85: 1O‐198  Conception of a synthesis pozzolan from sediment dams calcined (Case: Gargar dams),  Kamal Ouhba; 
Algérie 

950‐1000   OC 86 : 1O‐250  Potential use of Moroccan phosphate sludge in the ceramic field,  Mohamed Loutou; Morocco  

1000‐ 1010   OC 87: 1O‐176   Elaboration d’une Pouzzolane Artificielle à Base de la Zéolithe X Synthétisée à partir de Kaolin Naturel,  
Anissa Dalila Benredouane, Algérie  

  Questions 
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1015‐1045  Posters Session 7  Coffee break     

1045‐1230  Special Session :  

Materials & Pathologies 5 

Chairpersons: Ioan Pepenar  ‐   Lahcen Khouchaf                                                    

“Polyvalente” room 

1050‐ 1110  Keynote 13  Soil‐cement as viable environmentally friendly alternative to concrete: Issues and challenges,  

Herbert Uzoegbo, University of the Witwatersrand, School of Civil and Env. Engineering, Johannesburg, 
South Africa 

1110‐1120   OC 88: 1O‐153  Rhéologie de ciments composés de Chlef  avec additions minérales locaux en fonction des 
superplastifiants de granitex‐Algérie,  Ahmed Hallal ; Algérie. 

1120‐1130   OC 89: 1O‐640  Influence du sable finement broyé sur les propriétés physicochimiques et mécaniques du ciment,  Wafa 
mechti Chakchouk ,  Tunisie 

1130‐ 1140   OC 90 : 1O‐249  Effet synergique des ajouts cimentaire ternaire a l’état frais et à l’état durci,  Akram Salah Eddine Belaidi, 
Algérie 

  Questions 

1150‐1200   OC 91: 1O‐173 

 

Comportement mécanique des mortiers équivalent aux bétons autoplaçants attaqués par une solution de 
sulfate de sodium,  Meriem Meziani, Algérie 

1200‐1210   OC 92 :1O‐188 

 

Evaluation de la Corrosion des Armatures Enrobées dans un Matériau Cimentaire Pouzzolanique Exposé à 
un Environnement Agressif,  Laid Laoufi ,  Algérie 

1210‐ 1220   OC 93: 2O‐146  Caractérisation d’un Enrobé Bitumineux Modifié par ajout de granulats plastiques, Khedidja Rahab, Algérie   

  Questions 
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1045‐1230  Special Session :  

Structures & Stability 5 

Chairpersons:  Violeta Bokan Bosiljkov, Abderrahman Nounah                    

                Room A 

1050‐ 1110  Keynote 14  The State‐of‐the‐art Technology in Smart Building Design,  

Sameer Hamoush, North Carolina A& T State University. United States of America 

1110‐1120   OC 94: 2O‐607  Comparative evaluation of steel, glass and polypropylene fiber reinforced shotcretes for tunnel lining, Luigi 
Coppola,  Italy 

1120‐1130   OC 95 : 2O‐154  Renforcement des sols mous par colonnes ballastées : cas du talus sous le pont Moulay Youssef 
(Rabat/Salé)., Noura Nehab, Maroc 

1130‐ 1140   OC 96: 2O‐169  Bored Pile Capacity by Direct SPT Methods Applied to 40 Case Histories, Amel  Benali, Algeria 

  Questions 

1150‐1200   OC 97: 2O‐468  Étude par éléments finis du comportement du sol environnant un pieu isolé et un  groupe de pieux sous 
sollicitation horizontale, Mohamed Meksaouine, Algérie 

1200‐1210   OC 98 : 2O‐691  Mise en évidence de l’interaction entre tunnels et analyse des effets occasionnés de point de vue perte de 
volume et distribution des efforts, Nouaman Tafraouti, Maroc 

1210‐ 1220   OC 99: 2O‐432  Comparison between numerical models and CHENSI with experimental data (MUST) within the case of the 
0° approach flow. Bendida Medjahed, Algeria  

  Questions 

1045‐1230  Special Session :  

Geotechnical & Environmental 5 

Chairpersons :   Mohamed Boutouil –  Salah Bendaoud                           

                            Room B 

1050‐ 1110  Keynote 15  Concreting methods that produce low carbon,  
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Hakim Abdelgader, Tripoli University,  Libya 

1110‐1120   OC 100: 3O‐419  Les méthodes destructives et non destructives d’évaluation de la résistance à la compression et du 
module d’élasticité d’un béton Malek Jedidi, Tunisie 

1120‐1130   OC 101 : 3O‐470  Utilisation du béton à haute performance et son impact sur les structures, les coûts et l’environnement El 
kechebour Boualem, Algérie 

1130‐ 1140   OC 102: 2O‐480  Comportement en flexion des bétons fibrés sous chargement cyclique, B. Boulekbache, France 

  Questions 

1150‐1200   OC 103: 3O‐ 295  Mise au point d'une technique non‐destructive pour l'estimation de la dureté et la résistance mécanique 
des pierres de construction, Taoufiq Kouz, Maroc 

1200‐1210   OC 104: 2O‐065  Caractérisation et classification des roches ornementales  par les modes de Lamb, Dris El Abassi, Maroc 

1210‐ 1220   OC 105: 3O‐349  Piégeage des métaux lourds dans le mortier, Kalai Latifa, Tunisie 

1045‐1230  Questions 

1230‐1300  Posters Session 8 

1300‐1430  Lunch 

1430‐ 1615  General session 6  Chairpersons:  Caijun Shi  ‐ Mohammed Cherkaoui                                                                 Polyvalente” room 

1430‐ 1500  Plenary Lecture 11  Using Hydrotalcite Formation in GGBFS Concrete to Protect Against Chloride Induced Corrosion,   

Obada Kayali, University of New South Wales, Canberra, Australia 

1500‐1530  Plenary Lecture 12  An overview of nitrates‐induced corrosion of reinforced concrete structures: case studies, laboratory 
investigations and corrosion mechanism,  

Ioan Pepenar, Research Institute for Construction Equipment and Technology ‐ICECON, Romania 
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  Questions 

1540‐1550   OC 106: 1O‐574  Using New Coating Materials for Corrosion Prevention of Reinforced Concrete, Egypt 

1550‐1600   OC 107: 1O‐49  Concrete Mix Design Using  Double Coating Method, Hakim S. Abdelgader, Libya 

1600‐ 1610  OC 108: 1O‐270  Les bétons aux pouzzolanes en façades maritimes,  Brahim Touil, Algérie     

  Questions 

1615‐1645    Coffee break    

 

1650‐1830  Special Session :  

Materials & Pathologies 6 

Chairpersons: Ibrahima Khalil Cisse   ‐  Malika Ouchetto                       

               “Polyvalente” room 

1650‐ 1710  Keynote 16  Contribution of X‐ray absorption (EXAFS and XANES) and Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) to 
study the role played by nano and micro silica on the concrete structure changes, 

Lahcen Khouchaf, Ecole des Mines de Douai, Douai, France 

1710‐1720   OC 109   Solutions développées d’Analyse par Fluorescence X et Diffraction X, Emmanuel Ancousture, Bruker AXS, 
France 

1720‐1730   OC 110: 1O‐199  Thermal activation of industrial sludge for a possible valorization ”; Sanae Lamrani; Morocco 

1730‐ 1740   OC 111: 1O‐598  Diffusion de l’azote en phase austénitique : Application à la nitruration des aciers inoxydables” ; Lazhar 
Torchane ; Algérie 

1740‐ 1750   OC 112: 1O‐069  L’effet de la chiralité sur la vibration libre d'un nanotube de carbone double couche type zigzag entouré 
par une matrice polymère,  Zidour Mohamed, Algérie 

  Questions 
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1650‐1830  Special Session :  

Structures & Stability 6 

Chairpersons:  Sofiane  Amziane  ‐  Mohamed El Achouri                                 

                     Room A 

1650‐ 1710  Keynote 17  The constructive, dynamic and technological performance of anchors with strands for strengthening the 
foundation systems of buildings, 

 Giorgio De Marco, CA‐TI Carnica Tiranti SRL, Roverdo in Piano, Italy 

1710‐1720   OC 113: 1O‐200  Analyse numérique du renforcement des piles de pont par fibre de Carbone, Ratiba F. Ghachi, Algérie 

1720‐1730   OC 114 : 1O‐384  Analyse du flambement des plaques en matériaux composites sur fondation élastique par une nouvelle 
théorie à ordre élevé, Khadidja Benselama, Algérie 

1730‐ 1740   OC 115: 2O‐186  Modèle fiabiliste du comportement mécanique des câbles métalliques de levage, Houda Mouradi, Maroc 

1740‐ 1750   OC 116: 1O‐578  Modélisation et simulation numérique des comportements statique et dynamique des plaques 
multicouches à effets d’interfaces, Smail  Zaki, Maroc 

1750‐ 18O0   OC 116bis:  2O‐592  Reinforcement and prestressing systems of concrete at the execution of structural elements, 
Carmen Alexandru , Romania 

  Questions  

1650‐1830  Special Session :  

Geotechnical & Environmental 6 

Chairpersons:  Lahcen Ait Brahim ‐ Tahiri Mohamed                                   

                      Room B 

1650‐ 1710  Keynote 18  Alkali activated calcium phosphate waste brick, 

Mouhamadou Bassir Diop, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal 

1710‐1720   OC 117 : 3O‐228  Fabrication de blocs de phosphogypse pour les massifs sous marins dans le golf de Gabès,  Lobna Koubaa, 
Tunisie 
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1720‐1730   OC 118 : 3O‐027  Adhesion of paint coatings on wood and glass substrates, Timothée Nsongo; Congo 

1730‐ 1740   OC 119: 2O‐686  Analyse fiabiliste sur les endommagements des composites unidirectionnels à matrice polymères, M. A. 
Khiat, Algérie 

  Questions 

1800‐1830  Closing Session  “Polyvalente” room 
 

Posters Sessions  

Wednesday, November 27 
Posters Session 1 : 10h45 ‐ 11h15 
Materials & Pathologies 1 
Screen 1 
10h45  1P ‐017  Études du Flambement Thermique des plaques S‐FGM, A.Fakrar, Algérie 

10h52 
1P ‐023  Chemical‐mineralogical, physical and thermal characterization of Moroccan geo‐materials destined to refractory 

industry, Chaouki Sadik, Morocco 
10h59  1P ‐033  Caractérisation non destructive des renforcements des bétons par matériaux composites, Benouis Abdelhalim, Algérie 

11h06 
1P ‐043  Résistance à la lixiviation par l’eau déminéralisée des mortiers calcaires avec liants quaternaires, Zoubir Makhloufi, 

Algérie 
Screen 2     

10h45 
1P ‐052  Proposition d’une demarche experimentale pour la caracterisation de la segregation statique des betons autoplaçants, 

SalahEddine Bensebti, Algérie 
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10h52  1P ‐054  Valorisation des laitiers des hauts fourneaux dans le domaine du génie civil, Cherfa Hayet, Algérie. 
10h59  1P ‐073  Valorisation des schistes houillers dans les bétons bitumineux, Slimane HIMOURI, Algérie 

11h06 
1P ‐082 
 

Formulation et caractérisation d’un béton autoplaçant avec deux types d’additions et renforcé par un fibrage hybride 
synthétique et végétale, LAIFA Walid, Algérie 

Screen 3 

10h45 
1P ‐084  L’influence de l’ajout pouzzolanique sur les  propriétés thermiques et la corrosion d’un mortier armé, Hamadache M., 

Algerie 

10h52 
1P ‐092  Méthode simplifiée de formulation d’un béton à haute performance avec et sans fibre métallique, Hadj Sadok Ahmed,  

Algérie 

10h59 
1P ‐094  Les fibres de polypropylène pour l’amélioration du comportement du béton soumise à une température élevée, H. 

Belaribi,  Algerie 

11h06 
1P ‐098  Etude de faisabilité d’un béton de plâtre  allégé par des granulats de liège : Caractérisation physico‐mécanique et 

thermique, Ahmed Ziregue, Algérie 

Structures & Stability 1 
Screen 4 
10h45  2P ‐070  Evaluation de l’endommagement par les nouvelles approches de calcul, M. ZOUTAT, Algérie 
10h52  2P ‐079  Influence de  la dimension fractale sur la perméabilité, Hacène Belmihoub, Algérie 
10h59  2P ‐090  Détermination des paramètres de transfert de charges d’un pieu isole charge axialement, Yaich Achour N, Algérie 
11h06  2P ‐096  Solutions techniques pour la réhabilitation des ouvrages dégradés, Kheira OUZAA, Algérie 

Geotechnical & Environmental 1 
Screen 5 
10h45  3P ‐013  Aspect théorique‐réglementaire de la nouvelle formulation du facteur de comportement, Boutaoutaou Elarbi, Algérie 
10h52  3P ‐016  Cinétique d’élimination du colorant bleu de méthylène par une boue activée, BOUALLA Nabilaa, Algérie 
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10h59  3P ‐119  Chemical and thermal study of morrocan coal wastes, D.Belkheiri,  Morocco 
11h06  3P ‐125  Rétro‐analyse de l'instabilité d'une pente dans une mine à ciel ouvert (mine de l’ouenza algérie), CHAIN Rabah, Algérie 

Posters Session 2 : 13h00 ‐ 13h30 
Materials & Pathologies 2 
Screen 1 

13h00 
1P ‐101  Cr2O3‐Al2O3 mixed oxide material: synthesis, structure  and catalytic behavior for C‐H activation. Yasmina Nesrine 

Tchenar, Algeria 
13h07  1P ‐102  Influence de l'émissivité en fonction de la température sur les propriétés des métaux , Nassim BABA AHMED, Algérie 

13h14 
1P ‐103  Etude de la résistance a la compression et de retrait d’un béton autoplaçant a base d’argile cuite et broyée et de fillers 

calcaires. Fatiha Souidi,  Algérie. 

13h21 
1P ‐107  Caractérisation des bétons locaux exposés au milieu marin et effet du couplage gradient thermique‐chlorures, Hassoune 

Mohamed, France 
Screen 2 
13h00  1P ‐122  Silica fume and superplasticizer effect on producing high strength concrete, A. Benmarce, Algeria 
13h07  1P ‐126  Basic Principles of Hybrid Alkaline Cements. Ines Garcia‐Lodeiro,  Spain 
13h14  1P ‐147  Durabilité d’un  béton autoplaçant vis‐à‐vis d’attaques acides, S. MALAB, Algérie 

13h21 
1P ‐182  Prevention of sulfate‐induced thaumasite attack: thermodynamic modelling in BaCO3‐blended cement, Paula María 

Carmona‐Quiroga, Spain 

Screen 6 
13h00  1P ‐612  Etudes géologique et  physico‐chimique des argiles de la région Akrach‐Maroc, S. El kasmi, Maroc 

13h07 
1P ‐619  Effet de synergie du couple d’inhibiteurs aniline et ion molybdate sur le comportement électrochimique d’un alliage base 

fer dans H2SO4  0.01N, B.Idir,  Algérie 
13h14  1P ‐639  Valorisation de boue de station d’eau potable et de matière première locale dans une utilisation industrielle M. 
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DAHHOU, Maroc

13h21 
1P ‐667  La variation de l’épaisseur du placage de déroulage des bois et son influence sur les caractéristiques mécaniques des 

panneaux du  LVL , A. DAOUI, Maroc 

Structures & Stability 2 
Screen 3 

13h00 
2P ‐097  A constrained Spline Finite Strip Method for the thin‐walled members with branches and/or closed parts, Mohammed 

Djelil, Algeria 

13h07 
2P ‐108 
 

Buckling of Functionally Graded Nanobeams Based on the Nonlocal New First‐Order Shear Deformation Beam Theory, 
M.S.A. Houari, Algérie 

13h14  2P ‐124  Flexural performance of samples reinforced with GFRP , Omer R. UK 
13h21  2P ‐128  L’effet de l’eau sur l’activité et la propagation du glissement de terrain de Tigzirt (Algérie), Guirous lydia,  Algérie. 
Screen 4 
13h00  2P ‐130  Effet de cisaillement transverse dans les poutres courtes en matériaux à gradient de propriétés, A. Bessaim,  Algérie 
13h07  2P ‐142  Modélisation du potentiel de gonflement des sols argileux , Ali EL YAAKOUBI, Maroc 

13h14 
2P ‐145 
 

Calcul de la rigidité initiale et du moment résistant  d'assemblages poteau‐poutre par platine d'extrémité avec quatre 
boulons par rangée, Nassim Mehidi , Algérie 

13h21 
2P ‐157  Effet des déformations différées du béton sur la réponse sismique des murs de contreventement renforcés par des 

composites ayant une répartition sinusoïdale des fibres, Redha YEGHNEM, Algérie 

Geotechnical & Environmental 2 
Screen 5 
13h00  3P ‐143  Gestion des données géotechniques à l’aide des SIG, cas de la ville de Casablanca, Meriem Amine, Maroc 

13h07 
3P ‐149  Caractérisation, Cartographie et Modélisation du glissement de terrain du centre‐ville d’Azazga (Algérie), DJERBAL Lynda,  

Algérie 
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13h14  3P ‐151  Caractérisation et estimation du gonflement des argiles algériennes, cas des argiles de Médéa, MEDJNOUN Amal,  Algérie 
13h21  3P ‐179  Effet des granulats sulfurés sur les résistances mécanique et la durabilité des BHPF, boutiba Aldjia, Algérie, Franc 

Posters  Session 3 : 16h15 ‐ 16h45 
Materials & Pathologies 3 
Screen 1 
16h15  1P ‐191  Valorisation de la vase du barrage de Gargar Algérie dans le domaine de la céramique, A. MESKINE, Algérie, France. 
16h22  1P ‐192  Influence de la pouzzolane naturelle sur les propriétés dynamiques du béton, E. Elbahi , Algérie. 
16h29  1P ‐206  Valorization of Local Mineral Admixtures in Concretes, Abdelaziz Boudchicha,  Algeria, France. 

16h36 
1P ‐210  Influence de la teneur en eau sur la durabilite du beton par mesure de la permeabilite aux ions chlore, Farida BERKANI,  

Algérie 
Screen 2 

16h15  1P ‐215  polystyrène expansé : une matière de construction innovante pour le climat chaud, O. Herihiri,  Algérie 
16h22  1P ‐225  Traitement thermique du béton et son influence sur ses propriétés mécaniques, Sana Elkacemi, Maroc 
16h29  1P ‐235  Les bétons autoplaçants avec sable de dune : de la formulation au comportement mécanique, Naima Haddadou, Algérie 

16h36 
1P ‐242  Valorisation du sable de concassage et validation de micro‐modèle dans la maçonnerie chainée de brique de terre cuite, 

Naima.Haddadou, Algérie 
Screen 6 
16h15  1P‐694  Céramiques phosphatées  Na1‐xEux/3Zr2 P4O12 de type structural nasicon,  A. Nounah, Maroc 

Structures & Stability 3 
Screen 3 
16h15  2P ‐208  Influence de la maçonnerie sur les performances sismiques des structures en beton arme, Abla Chertout, Algérie 
16h22  2P ‐232  Réponse dynamique des bâtiments sous sollicitations sismiques horizontales en tenant compte de l’effet de l’interaction 
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sol structure,
Laouche.M.,  Algérie 

16h29 
2P ‐256  Amélioration de la durabilité des briques de terre comprimée à base d’un sol de la région de Biskra, O. Izemmouren,   

Algérie 

16h36 
2P ‐279  Simulation des propriétés élasto‐plastiques des coques de revolution par la Méthode des Eléments Finis (Modéle de 

Timochenko, A. Rouabhi,  Algérie 
Screen 4 

16h15 
2P ‐281  Buckling analysis of plate structures in composite materials with a new theory of trigonometric deformation, El meiche 

Noureddine,  Algeria 

16h22 
2P ‐285  Analyse dynamique des fondations sur sol renforcés par les inclusions rigides par un modèle MEF, Salah Messioud,  

Algérie,  France. 
16h29  2P ‐299  Traffic load effect on a highway bridge, Kaoutar zellat,  Algeria 
16h36  2P ‐306  Modélisation numérique pour l’analyse des ouvrages tridimensionnels, H. Sekkour, Algérie 

Geotechnical & Environmental 3 
Screen 5 
16h15  3P ‐197  Diagnostic des filtres à sables verticaux drainés, Fathe. Bouteldja, Algérie, France 
16h22  3P ‐222  Utilisation de la chaux pour le traitement des couches de forme en construction routière , Bekki Hadj, Algérie. 

16h29 
3P ‐233  Behavior of the grounds inflating of Algiers by incorporation of lime“Case of Ouled Fayet and Cheraga”, F.Z.Aissiou, 

Algeria 
16h36  3P ‐238  Etude numérique du glissement de terrain de Médéa, Arab.M, Algérie 

16h43 
3P‐513  mass movement susceptibility mapping using weights of evidence approach to Tleta de Beni Ider area , septentrional rif  

,Y. Draoui, Morocco 
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Thursday 28 November 

Posters Session 4 : 10h15 – 10h45 

Materials & Pathologies 4 
Screen 1 
10h15  1P ‐255  Variation dimensionnelles des matrices cimentaires en présence des fibres métalliques, F. Setti, Algérie 
10h22  1P ‐260  Strengthening of High Strength Concrete Columns with CFRP Sheets, N. Chikh, Algeria,  France 

10h29 
1P ‐267  Effet de l’humidité sur la conductivité thermique moyenne des matériaux poreux ‐ application de la méthode optique 

Thermal Conductivity Scanner TCS, Younes El rhaffari, Maroc , France 

10h36 
1P ‐280  Valorisation de l’andésite de la région de Tipaza (Ouest Algérois) dans la fabrication d’éco‐ciments, Hamidi M., Algérie, 

France 

10h43 
1P ‐203  Ajout de fibres végétales aux mortiers à ciment Portland,  Exemple : musa accuminata (bananier)  et chamaerops humilis 

(palmier nain), F. El Khatabi, Maroc 
Screen 2 
10h15  1P ‐284  Valorisation et recyclage des déchets plastiques dans le béton, Samir Benimam, Algérie 

10h22 
1P ‐288  L’effet de l’Ajout du PET sur les Propriétés Thermiques des Matériaux Composites Mortier‐Polymère, A. S. Benosman, 

Algérie,  France. 

10h29 
1P ‐291  Influence de la nature des granulats sur le comportement rhéologique du béton à hautes températures, Zine El abidine 

Rahmouni,  Algérie. 

10h36 
1P ‐298  Influence d’une classe granulaire specifique sur les proprietes des granulats et des betons, Boufedah Badissi Ahmed, 

Algérie. 
10h43  1P ‐664  Study of the degradation of refractory bricks in the cement kiln, K. Ben Addi, Maroc 
Screen 3 

10h15  1P ‐300  Substitution de ciment par des ajouts minéraux : cas du métakaolin du Sud Ouest Algérien, Rikioui Tayeb, Algérie 
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10h22  1P ‐304  Etude de cas de destruction d’un pont par les crues   a mchounech (région de Biskra, Algérie), K.Gadri, Algérie. 
10h29  1P ‐316  Effet de filler de laitier granulée sur la durabilité des BHP en milieu marin, Tebbal Nadia, Algérie. 
10h36  1P ‐317  Analyse de la stabilité et la vibration libre des plaques en matériaux composites, S. Ait Yahia, Algérie 
10h43  1P ‐665  Mastery of variability and uncertainty analyzes of crus materials and portland clinker quality, A. Bouregba, Maroc 

Structures & Stability 4 
Screen 4 
10h15  2P ‐350  Comportement des profilés formés à froid sous chargement axiale, H.Meddah, Algérie 

10h22 
2P ‐352 
 

Développement d’une méthodologie d’analyse pour la vulnérabilité sismique des piles de ponts Application au pont 
Algérien Koudia‐Tlemcen, Hayet Bouazza, Algérie 

10h29  2P ‐360  Prévision des risques dus à la rupture du barrage des Zardezas « Skikda. Algérie », Oussama Derdous,  Algérie 

10h36 
2P ‐388 
 

Evaluation de la Performance Sismique des Bâtiments à Ossatures Métalliques Par Analyse Non Linéaire Pushover, 
Abdelmalek. Abdelhamid, Algérie 

Geotechnical & Environmental 4 
Screen 5 

10h15 
3P ‐282  Réduire la vulnérabilité sismique des constructions : cas d’étude des structures mixte maçonnerie – charpente 

métallique, Nacim Yousfi,Algérie 
10h22  3P ‐290  Analyse de la stabilité des pentes sous sollicitations statiques et dynamiques, Souhila. Adjabi, Algérie 
10h29  3P ‐322  Influence du climat sur le niveau d’empoussièrement autour de la cimenterie, hadidja Henni Chebra, Algérie 

10h36 
3P ‐362  Evaluation de l’efficacité du traitement par Stabilisation/Solidification des rejets industriels de l’unité B.C.R.‐ Algérie,  Ch. 

Belebchouche,  Algérie 

10h43 
3P‐692  Caractérisation et définition du contexte géodynamique des mouvements de terrain dans la région Ksar el kebir,  Rif 

septentrional, Maroc, I. El Hamdouni, Maroc 



 

 

International Congress on Materials & Structural Stability 
Building up Sustainable Materials & Constructions 
Rabat, Morocco, 27-30 November 2013 
 

General Program   
 

28 
 

Posters Session 5 : 12h30 ‐ 13h00 
Materials & Pathologies 5 
Screen 1 

12h30 
1P ‐346  Caractérisation et optimisation de la composition  des matières minérales premières destinées à la fabrication des 

carreaux céramiques, Mohammadi Ahrouch, Maroc 

12h37 
1P ‐348  Influence de différents polycarboxylates sur les propriétés rhéologiques et physicomécaniques de différents ciments 

locaux. Madjid Samar, Algérie 
12h44  1P ‐357  Effet des additions minérales sur la rhéologie des mortiers en présence d’un superplastifiant,  M .Adjoudj, Algérie, France 

12h51 
1P ‐363  Prévision de l’efficacité de  la pouzzolane naturelle dans le béton par l’utilisation d’un réseau de neurones artificiel, 

Bakhta Boukhatem, Algérie 
Screen 2 
12h30  1P ‐377  Can we detect internal moisture content of concrete by means of infrared imaging?, J. Tapia, I.  Spain 

12h37 
1P ‐381  Modeling of the mechanical behavior of cementitious materials based substituting limestone filler, Fatima Ezzahra El 

mabchour, Morocco 
12h44  1P ‐390  Raman spectra of multi‐layered graphene sheets,  M.Boutahir, Morocco 
12h51  1P ‐391  Effet des granulats de caoutchouc sur les propriétés thermophysiques du béton, Malek Jedidi, Tunisie 

Structures & Stability 5 
Screen 3 
12h30  2P ‐417  Etude  de la performance des poteaux circulaires remplis de béton, A. Chair, Algérie 
12h37  2P ‐434  Moment critique de déversement DES poutres ajourées hexagonales, Yacine Aissani, Algérie 
12h44  2P ‐438  Prediction of mechanical and acoustic properties in partially saturated rocks, Abdelaali Rahmouni,  Maroc, France. 
12h51  2P ‐445  Poteaux en Béton à Haute Résistance : Influence du Confinement,  A. Bourouz, Algérie 
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Screen 4 

12h30 
2P ‐498  Etude paramétrique sur le comportement des pipes en composite hybride stratifié sous flambement, L.Belgacem,  

Algérie 
12h37  2P ‐512  Evaluation du coefficient  de comportement des structures en profilés formés à froid, Bachir salima,  Algérie 
12h44  2P ‐524  Etude comparative des liaisons poteaux‐poutres en béton arme et béton renforcé par fibres métalliques, B. Setti, Algérie 

12h51 
2P ‐539  Contribution a la modelisation des structures hyper elastique d’elastomeres sous differents types de chargements, 

S.Khalkhal, Algeria. 

Geotechnical & Environmental 5 
Screen 5 
12h30  3P ‐365  Performance  Parasismique des Structures Renforcées par Gainage en Béton Armé, Karima Drouna, Algérie 

12h37 
3P ‐372  Seismic Fragility and uncertainty Analysis of Concrete Gravity Dams under Near‐Fault Ground Motions, Hebbouche 

Abdelhamid, Algérie,  France 

12h44 
3P ‐382  Influence de la position de la nappe de géogrille sur les caractéristiques mécanique d’un sol argileux, Bougueroua A. , 

Algérie 
12h51  3P ‐420  Estimating the porosity of rocks from p‐wave velocity, Abdelaali Rahmounia, Maroc,  France. 

12h58 
3P‐495  Paramètres de prédisposition des mouvements de masse dans la région de Taounate, Rif central, Maroc, A.I. Jemmah,  

Maroc 

Posters  Session 6 : 16h15 ‐ 16h45 
Materials & Pathologies 6 
Screen 1 
16h15  1P ‐408  Influence du ciment sur les parametres mecaniques d’une argile naturelle, Bourokba Mrabent S. A., Algérie 

16h22 
1P ‐431 
 

Le beton de sable de dunes et le beton ordinaire modifies à la poudrette de caoutchouc : comparaison des 
caracteristiques et  de comportement, Amar Mezidi, Algérie 
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16h29  1P ‐448  Utilisation des fibres métalliques dans les bétons,  Souad Kherbache, Algérie 
16h36  1P ‐490  Nonlinear behaviour of slightly Reinforced Concrete structural Walls in seismic zone, Djehaichia Salima, Algérie 
Screen 2 
16h15  1P ‐497  Durability of self ‐compacting concrete , Djehaichia Salima , Algeria 
16h22  1P ‐507  Modeling of fatigue crack propagation in Aluminum alloys using energy based approach, F. Khelil, France, Algérie. 

16h29 
1P ‐544  Confinement of Circular Concrete Columns with Fibre‐Reinforced Composite Sheets: Effective Peak Stress Formula, Riad 

Benzaid, France. 
16h36  1P ‐545  Confinement externe du béton par des composites prfc: etude experimentale, Riad Benzaid , France. 

Structures & Stability 6 
Screen 3 

16h15 
2P ‐554  L’efficacité de la Stratégie d’Inférence Floue  pour le Contrôle de Position d’un Bras Manipulateur Flexible, Fatima Zahra 

baghli, Maroc 

16h22 
2P ‐562  Etude de l’effet de la chaux sur le potentiel d’affaissement des sols par la méthode de double consolidation, Bakir 

Nassima, Algérie 
16h29  2P ‐563  Analysis of multi‐junction solar cells via the capacitance‐voltage characteristics, A. Amine, Morocco 
16h36  2P ‐613  Analyse du Comportement de Dégradation des Câbles Métalliques de Levage, N. Mouhib, Maroc 
Screen 4 

16h15 
2P ‐634 
 

Approche analytique et numérique sur la stabilité des bords de carrières (Cas de la mine de phosphate de Djebel‐Onk 
ALGERIE), Gadri Larbi . 
Algérie. 

16h22 
2P ‐654  Presentation of Tool for Help in the Sizing and Optimisation of the Structural ‘Beam’ Member in Reinforced Concrete, 

Farida Mendaci , Algeria 
16h29  2P ‐656  Evaluation de la capacité de résistance d’un réservoir de stockage : Essai de chargement, L .Hakimi ,  Algérie 
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16h36 
2P ‐666  Analyse statique par éléments finis des fondations superficielles sur sol renforcé par inclusions rigides, N. Djeraf. , Algérie 

 

Geotechnical & Environmental 6 
Screen 5 
16h15  3P ‐425  Plan de Prévention de Risque dans un milieu Urbain. Cas de la Ville de Constantine (Algérie) , Ykhlef Boubakeur, Algérie 
16h22  3P ‐441  Simulation de monte carlo et son application en analyse geotechnique, A . Chabani, Algérie. 
16h29  3P ‐444  Alteration de la pierre calcarenite par les precipitaions de sels, M. Hraita, Maroc, France 
16h36  3P ‐451  Analyse Probabiliste De La Rupture Progressive Des Pentes ‘Méthode de Morgenstern‐Price, Djeffal.H, Algérie 

16h43 
3P‐494  Essai d’évaluation des mouvements de terrain dans la région de Talembot (Rif septentrional, Maroc), F.Z. El Merrouni, 

Maroc Essai d’évaluation des mouvements de terrain dans la région de Talembot (Rif septentrional, Maroc), F.Z. El 
Merrouni, Maroc 

Friday 29 November 
Posters Session 7 : 10h15 ‐ 10h45 

Materials & Pathologies 7 
Screen 1 
10h15  1P ‐565  Chloride transport in mortar at low moisture concentration, A. Tahera,  The Netherlands 

10h22 
1P ‐609  The influence of AC and DC electrical resistance and piezoresistivity measurements of CNTs/cement composites, Luigi 

Coppola, Italy 

10h29  1P ‐610  Etude des mécanismes de dégradation des tubes en PVC rigide d’adduction des eaux potables, G. Arid, Maroc 
10h36  1P ‐624  Contribution à l'Analyse de l'Endommagement des Matériaux Composites, Fares Mohamed Laid Rekbi, Algérie 
Screen 2 

10h15  1P ‐636  Couches minces dures type  Cr‐Al‐N pour outils de coupe du bois, H. Aknouche, Algérie, France 
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10h22 
1P ‐660  Non isothermal kinetics and thermodynamic studies of the dehydroxylation of calcium hydroxide Ca(OH)2 ,  M. Khachani, 

Maroc 

10h29 
1P ‐669 
 

Caractérisation des enduits anciens et des matériaux  de restauration de la muraille de Bab el Had de Rabat par : DRX, 
Fluorescence X et infrarouge : Etude comparative, F. Allali ,  Maroc. 

10h36  1P ‐671  Micro structural and Mechanics properties of Steel Nitrided by Plasma, Belahssen Okba, Algeria 
Screen 3 
10h15  1P ‐680  Effets des ajouts sur les performances mecaniques du ciment et du beton, NH . Mtarfi, Maroc 

10h22 
1P ‐690  Effect of substitution of lime stone in cpj45 by jorf lasfer fly and bottom ash on the hydration of cement and on the 

mechanical properties of mortar, K. Nabih,  Morocco, Spain 
10h29  1P‐048  Effects of addition of oil shale ash and coal ash on physic‐chemical properties of CPJ45 cement, N. Nabih, Morocco. 
10h36  1P‐622  Rheology of high‐performance cement pastes: effect of calcined kaolin, S.M. Mansour, Algérie, France 

Structures & Stability 7 
Screen 4 
10h15  2P ‐682  Propriétés optiques non linéaire des couches minces d’Oxyde de Zinc dopées à l’étain, A.Rherari,  Maroc 

10h22 
2P ‐683 
 

Optimization of preparation conditions and improvement of structural properties of vanadium pentoxide V2O5 thin films 
prepared by spray pyrolysis technique, A.Mrigal,  Maroc 

Geotechnical & Environmental 7 
Screen 5 

10h15 
3P ‐467 
 

Valorisation des Déchets dangereux issus des bétons de démolitions et de la marbrerie de Hammam bouhdjar (W. Ain‐
Temouchent) dans un Béton auto plaçant (BAPR) à base de granulats de démolition et granulats ordinaires, Kouider Dj, 
Algérie 

10h22  3P ‐499  Influence de la taille des grains des sols grossiers sur la résistance au cisaillement, Ghembaza moulay smaîne, Algérie. 
10h29  3P ‐501  Effet de la disposition des voiles sur la vulnerabilite sismique des batiments, S.E. Moussaoui,  Algérie 
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10h36 
3P ‐546  Les risques géologiques et géotechniques du futur barrage de Tabellout. Texenna‐ Wilaya de Jijel. Mustapha Tekkouk, 

Algérie 

10h43 
3P‐587  Une approche d'indexation linéaire pour la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de masse : cas de la 

province de Chefchaouen (Maroc), M. Mastere, Maroc 
Screen 6 

10h15 
3P ‐695  Etude d’impacts environnementaux de quelques métaux lourds présents dans les boues d’unité de production de l’eau 

potable de bouregreg (Rabat, Royaume du Maroc), M. Dahhou, Maroc 

10h22 
3P ‐479  Les mouvements de masse  et les risques associés dans la province de Taounate : Approche méthodologique 

pluridisciplinaire, Rif central (Maroc), L. Ait Brahim, Maroc 

10h29 
3P‐693  Identification des paramètres de prédisposition responsables des mouvements de masse dans la région de Bab Bareed 

(Rif septentrional, Maroc), M.H. Leili, Maroc 

10h36 
3P‐519  Etude des mouvements de terrain  dans la région d’Al Hoceima par  par la théorie de l’évidence (WOE), A. N. El 

Fahchouch, Maroc 

10h43 
3P‐422  La susceptibilité étape indispensable à la vulnérabilité aux mouvements de masse  dans la province d’Al  Hoceima, Rif 

central (Maroc), L. Aitbrahim, Maroc 

Posters  Session 8 : 12h30 ‐ 13h00 
Materials & Pathologies 8 
Screen 1 
12h30  1P ‐072  Etude de la durabilite des betons pouzzolaniques vis‐ a‐vis de sulfate et de chlorure, Dif. F.,  Algérie 

12h37 
1P ‐165  Etude experimentale du comportement thermique des cellules a parois incorporant  des  materiaux à changement de 

phase, Lotfi Derradji, Algérie. 
12h44  1P ‐268  Intégration des matériaux en terre cuite dans la valorisation des sédiments marins, Ikram Frar, Maroc. 
12h51  1P ‐336  Etude des enrobés bitumineux modifiés, K. Bensebaa, Algérie 
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Screen 2 
12h30  1P ‐603  Effet de la perlite sur le retrait des carreaux ceramiques, H. Salik,  Maroc 
12h37  1P ‐604  Defloculants et cinetiques  de broyage barbotines   des  carreaux ceramiques , M.A. Sadiki ,  Maroc 
12h44  1P ‐605  Valorisation des rejets d’emaux dans la fabrication des  carreaux  ceramiques, O. Zinoun,  Maroc 

12h51 
1P‐374  Elaboration et caractérisation d’un mortier à partir de poudre de coquillage et TiO2 dopé par des hydroxydes doubles 

lamellaires, F. Amor, Maroc 

Geotechnical & Environmental 8 
Screen 4 
12h30  3P ‐575  Impact environnemental des boues de lavage des phosphates, Saida Elfadil,  Maroc 

12h37 
3P ‐616  Modélisation et simulation d’une source d’énergie solaire à 3kW pour une énergie propre sans pollution, Mohamed 

Louzazni, Maroc 

12h44  3P ‐621  Comportement d’une chaussée souple sur sol support gonflant, Adel Ddjellali., Algérie 
12h51  3P ‐681  MICROMEGAS Performance based in Argon‐Isobutane and Neon‐Isobutane , Hamid Mounir,Morocco 

12h58 
3P‐495  Paramètres de prédisposition des mouvements de masse dans la région de Taounate, Rif central, Maroc Paramètres de 

prédisposition des mouvements de masse dans la région de Taounate, Rif central, Maroc 
Screen 5 
12h30  3P ‐324  Valorisation du patrimoine rocheux calcaire en respect   de l’environnement, Demehati  A.,  Maroc 
12h37  3P ‐450  Analyse du comportement non linéaire d’une structure en zone sismique, YOUSFI Mahfoud, Algérie 
12h44  3P ‐534  Low Coda Qc in the AL Hoceima region (Earthquakes of 24 Frebruary 2004), Morocco, Abderrahim Boulanouar, Morocco 
12h51  3P ‐088  Analyse comparative des codes parasismiques Algérien et Marocain, Algérie 

12h58 
3P‐638  Landslide Susceptibility Mapping Using Weights of Evidence Approach and GIS Analysis in Zoumi Area, Rif, Morocco, M. El 

Moulat 






